· Site 1: medium-large cement grain
· 1-25 Cl
· 26-50 matrix
· Site 2: medium-large grain
· 51-75 cl
· 76-100 matrix
· Site 3: medium-large grain
· 101-125 Cl phases
· 126-150 matrix
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