· Site 1: large cement grain
· 1-26 matrix
· 27-50 Cl-phases
· Site 2: medium-large grain
· 51-75 cl
· 76-100 matrix
· Site 3: medium-large grain
· 101-128 Cl phases
· 129-150 matrix
· Site 4: small grain
· 151-175 Cl phases
· [bookmark: _GoBack]176-200 matrix
