· Site 1: Large grain
· Points
· 1-20 Cl-phases
· 21-50 Matrix
· Site 2: large grain
· Points
· 51-64 Cl-phases
· 65-74 Inner CSH
· 75-100 matrix
· Site 3: medium grain, further up
· Pointe
· 101-120 Cl-phases
· 121-150 matrix
· Site 4: smaller particle
· Points
· 151-168 Cl-phases
· [bookmark: _GoBack]169-200 matrix
